
РЕФЕРАТ 

 

Гальванічні покриття в машинобудуванні. Розробка технологічного про–

цесу нанесення захисно–декоративного хромового покриття на сталеві деталі. 

 

Кушнірчук С.А. – Київ: НТУУ «КПІ», ХТФ, ХЕ–11 

Дипломний проект, 2015 рік, кількість сторінок − 96, таблиць − 19, рисунків −5, 

джерел − 10. 

 

У проекті розроблено технологію нанесення захисно–декоративного 

хромового покриття товщиною 0,5 мкм на рефлектор фари, з метою захисту від 

корозії та надання декоративного вигляду. Осадження хрому проводиться з 

сульфатного електроліту при температурі 55° С, катодній густині струму 30 

А/дм
2
. У проекті проведено конструктивні та технологічні розрахунки, вибране 

відповідне обладнання, розроблена схема автоматичного регулювання процесу 

хромування. Виконано розрахунки енергогосподарства, заробітної плати та 

техніко–економічних показників. У проекті використана схема очистки стічних 

вод електрофлотаційним методом, проаналізовані шкідливі та небезпечні 

виробничі фактори й запропоновано заходи з техніки безпеки та охорони праці.  
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