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В проекте разработано технологию нанесения блестящего защитно-

декоративного хромового покрытия толщиной 1 мкм на накладной колпачок 

дверной ручки изготовленный из стали 45, с целью повышения механической и 

коррозионной стойкости покрытия, а также для придания поверхности изделий 

улучшенных декоративных свойств. Осаждение хрома производится с 

саморегулирующегося электролита при катодной плотности тока 70 А/дм2 и 

температуре 60 оС.  

В проекте произведены конструктивные и технологические расчеты, 

выбрано соответствующие оборудование, разработана схема автоматического 

регулирования процесса хромирования. Рассчитаны технико-экономические 

показатели и произведена оценка экономического эффекта от внедрения 

электролита. В проекте предложена схема очистки сточных вод реагентным 

методом; проанализированы вредные и опасные производственные факторы и 

предложены меры по техники безопасности и охраны труда.   
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